
子牛の皮からの不溶性コラーゲン子牛の皮からの不溶性コラーゲン

Cat. No. CEFX-009
Lot. No. (See product label)

はじめにはじめに

�明明 清潔な子牛の皮は粉砕され、酸性溶液に浸すことで加水分解されました。加水分解された溶液
は濾過され、沈殿させてコラーゲンを得ます。最後に、洗浄され、乾燥され、不溶性コラーゲ

ンが得られました。 H2Oおよび生物学的バッファーに不溶性。 粒子サイズ：20メッシュを通
過。

製品情報製品情報

種種 カーフ

由来由来 カーフスキン

形態形態 粉末
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