
豚皮由来のコラーゲンタイプ豚皮由来のコラーゲンタイプI
Cat. No. CEFX-013
Lot. No. (See product label)

はじめにはじめに

�明明 1. 豚皮を洗って汚れや不純物を取り除きます。その後、蒸気で滅菌します。 2. 清潔な豚皮は
小さく切り、酸溶液を使用して無機物を取り除き、酵素分解によってコラーゲンを溶解しま

す。 3. 酸溶液はコラーゲンを溶解し、反�を速めるために加熱されます。 4. コラーゲンを溶
解した後、溶液のpHを調整して沈殿させます。 5. 洗浄して乾燥させ、コラーゲンを得ます。
0.01 Mから0.5 Mの酢酸に可溶で、最大濃度は10 mg/mlです。

製品情報製品情報

種種 豚の

由来由来 豚皮

形態形態 粉末
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